1) Titulo del proyecto: Estructuras del diagrama de fases Ag-Cu al equilibrio y fuera de él.
1%) Guillermo Salas Banuet.

2) Introduccion. El diagrama de fases Ag-Cu, obtenido al equilibrio, es uno eutéctico
simple que presenta solubilidad parcial en ambos elementos. Muchas de sus aleaciones
(Ilamadas tumbagas) fueron muy utilizadas en la antigiiedad, pues con el método conocido
como enriquecimiento superficial, se puede oxidar el Cu de la superficie para,
eventualmente, enriquecerla con una capa rica en Ag.

Este diagrama es atipico pues aunque cumple con las reglas de Hume Rothery para ser un
diagrama isomorfo -de solubilidad total en el estado liquido y el sélido- solidifica como
uno eutéctico, siendo el Unico sistema de aleaciones que lo hace.

Cuando se somete a las tumbagas al proceso de enriquecimiento superficial, la capa
resultante es una solucion sdlida metaestable, rica en Ag.

También, cuando algunas aleaciones se solidifican totalmente fuera del equilibrio usando el
proceso de solidificacion rapida, se obtienen soluciones solidas metaestables cristalinas.

Aunque no existen casos reportados sobre estas aleaciones, pero si en otras, es posible
obtener estructuras fuera del equilibrio a través de electrodeposito.

La literatura apunta a que, fuera del equilibrio se obtendrdn composiciones quimicas de
soluciones solidas.

3) La hipdtesis es que existe la posibilidad de formar algunos compuestos (fases
intermedias), ademas de las soluciones sélidas metaestables, al enfriar las aleaciones
eutécticas muy fuera del equilibrio.

4. Objetivos. Obtener muestras de diferentes aleaciones Cu-Ag solidificandolas al
equilibrio y fuera del equilibrio para obtener, por un lado, estructuras eutécticas y por el
otro, soluciones sélidas o compuestos.

5. Metas. Caracterizar las estructuras usando el MEB y Rayos X, determinando los perfiles
de concentracién y las diversas posibles composiciones quimicas, para entender los
procesos que se llevan a cabo durante su formacion.

6) Metodologia. 1° Busqueda de informacidon y su lectura; 2° Definicién y obtencion de las
aleaciones interesantes; 3° Analisis quimico de las muestras; 4° Caracterizacion
microestructural y quimica usando MEB; 5° Caracterizacion con Rayos X; 6° Andlisis de
los resultados; y Elaboracién del informe.

7) Infraestructura. Salvo el MEB y el equipo de Rayos X, se cuenta en el DIM con el
equipo necesario, asi mismo se tienen los materiales necesario para fundir las muestras y
prepararlas para su caracterizacion.

8° Calendarizacion:

ler. mes: Busqueda de informacion y su lectura; y Definicion y obtencion de las aleaciones
interesantes.

2° mes: Anélisis quimico de las muestras; y Caracterizacion microestructural.
3er mes: Caracterizacion quimica usando MEB; y Caracterizacién con Rayos X.



4° mes: Elaboracion del informe.



