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2. Introduccion

En la restauracion de materiales de interés artistico, historico y cultural, en muchas ocasiones se
realiza limpieza electroquimica eliminando los cloruros, si la pieza estuvo sometida a ambientes
matinos o incluso sumergida. En piezas pequefias se tiene la posibilidad de llevar el artefacto al
laboratorio y reparar las superficies con campos eléctricos, pero en piezas mas grandes seria
muy util tener una celda electroquimica, que a manera de “lapiz” pudiera servir para hacer
limpieza superficial.

Existen celdas para medir potencial y de esa manera hacer un seguimiento del estado superficial
de los artefactos. A partir de ese disefio, se desea fabricar una celda portatil para hacer limpieza

y decapado de metales.

3. Hipotesis
El decapado empleando celdas electroquimicas in situ sera tan eficiente como el decapado por

inmersion.

4. Objetivo
Fabricar y evaluar una celda electroquimica para decapar metales de interés artistico, historico y

cultural.

5. Metodologia experimental

1.  Se oxidaran piezas pequefias de hierro gris, bronce y plata, en ambientes de alta
humedad y cloruros.

2. Se caracterizara la superficie aplicando técnicas electroquimicas (potencial de corrosion
e impedancia electroquimica;) y MEB, después de la oxidacion.

3.  Posteriormente, se disefiard la celda electroquimica empleando dos electrodos de
platino (hilos de platino) como contra electrodo y electrodo de referencia. El contacto se
realiza con un algodon como membrana semipermeable. Se debe considerar que el
ellectrolito se debe sustituir durante el tiempo de experimentacion con el decapado
porque de otra forma se establecen las manchas conocidas como “halos”.

4.  Se hace un control similar al planteado en el inciso (2) en todos los metales.

7. Infraestructura



Se cuenta con potenciostatos, reactivos y material para realizar el estudio en el Laboratorio de
Corrosion y el apoyo del Q. Angel Garcia Debajo de la ENCRyM. Los recursos econémicos
provienen del PAIP del Dr. Francisco Javier Rodriguez Gémez y de la ENCRyM.
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