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2. Planteamiento del problema

El acero es un metal muy quimicamente activo y muy susceptible a la corrosién cuando
se expone al acido clorhidrico que a menudo estd disefiado para limpieza quimica.
Comunmente, se han utilizado inhibidores de corrosion que al agregarlos al medio
corrosivo disminuyen su velocidad debido a que forman una pelicula en la superficie del
metal. Un gran ndmero de investigaciones muestran que los inhibidores organicos
contienen N, O, Sy P, mostrando una resistencia a la corrosion significativa. Entre estos,
los liquidos idnicos basados en imidazolio han demostrado su eficacia y que pueden ser
utilizados en concentraciones bajas.

3. Justificacion

El empleo de estas sustancias permite establecer una alternativa de proteccion temporal
para metales utilizados en la industria petrolera. Se busca disminuir la velocidad de
reaccion del metal evitando que tenga que ser reemplazado por una pieza nueva, lo que
involucraria costos méas elevados. Unas de las principales ventajas de estos tipos de
tratamientos se encuentran: su pequefia concentracion (partes por millon) y una
efectividad temporal aceptable.

Para la evaluacion del comportamiento como inhibidores de la corrosion de los liquidos
ionicos se hace el uso de técnicas electroquimicas como espectroscopia de impedancia
electroquimica (EIS), resistencia a la polarizacion (Rp) y polarizacion potenciodinamica
(PP), las cuales son técnicas muy confiables para el monitoreo constante y continuo de
los procesos de corrosion.

4. Objetivo

o Comparar derivados de liquidos i6nicos para generar un catdlogo como
inhibidores de corrosion en la proteccion contra la corrosion del acero al
carbono.

5. Metodologia

a) Consultar articulos relacionados a la evaluacion electroquimica de liquidos
ionicos como inhibidores de corrosion en acero.

b) Comparar y analizar las diferentes técnicas electroguimicas utilizadas en la
evaluacién electroquimica como Impedancia electroquimica (EIS), resistencia a
la polarizacion lineal (LPR) y curvas de polarizacion (CP).



c) Hacer un cuadro comparativo de las moléculas organicas agrupandolos de acuerdo
a su naturaleza quimica y relacionandolos con la corrosion y/o el mecanismo de
inhibicion.

6. Cronograma

Semana 12 3 4|5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Entrenamiento X | X X

para la
blasqueda de

informacion en
bidi.unam.mx
Revision XX X X X X X X X
bibliografica
Comparar los X X X X X X
valores de
eficiencia de
inhibicion
Andlisis de la X X X X X
estructura
quimica para
la proteccion
del acero
Analizar con XX X X X|X|X
otras técnicas
la efectividad
de los mejores
inhibidores
Escritura del X | X X
reporte
Presentacion X
de reporte

7. Comentario adicional

Se requiere un estudiante con dominio del inglés, tener vigente el acceso a bidi.unam.mx
y amplia capacidad de analisis critico para la revisién bibliografica en el area de corrosién
y proteccion.



