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3) Planteamiento del problema

En los Ultimos afos el proceso de colada alta presion (HPDC) ha crecido significativamente, asociado a
la produccion de piezas mas esbeltas (secciones mas delgadas), altas velocidades de produccién,
menor procesos de maquinado y mejor calidad superficial, mejores caracteristicas microestructurales y
consecuentemente mayores propiedades mecanicas, asi como la reduccién de costo de produccién. Lo
anterior aunado al fuerte crecimiento de la industria del transporte (automotriz, camiones de carga ligeros
y pesado, asi como el transporte de pasajeros).

Con este crecimiento del proceso de colada a alta presion se estan desarrollando nuevas tecnologias
colaterales a la tradicional colada de aluminio en camara fria como lo son, inyeccién angular, inyeccion
al vacio, instrumentacién para el control del proceso, entre otros, con el propdsito de mejorar la calidad
microestructural de las piezas producidas y aumentar la produccion de componentes para la industria
aeronautica y aeroespacial que demanda una calidad superior grado radiografica.

En México se han instalacién nuevas empresas o las ya establecidas ampliado su capacidad, tanto
nacionales como internacionales que usan el proceso de HPDC como lo son Bombardier, Nemak,
Continental, Bosch, etc. asi como las compafiias proveedoras de las compafiias automotrices instaladas
en México.

Por lo anterior el conocimiento de los avances y desarrollos, asi como los métodos de instrumentacion
y control del proceso de HPDC son muy importantes para la formacion de los ingenieros metallrgicos
gue forma la UNAM, ya que algunos de llos se integraran en su vida profesional a estas empresas.

4) Justificacién

Es importante conocer los principios metaltrgicos de control del proceso convencional de colada a
presion de camara en frio, asi como de los nuevos procesos de nueva generacién que se estan
implementando en las empresas instaladas en México.

5) Objetivos

1. En base a la recopilacién bibliografia, se analizaran diferentes fuentes de informacién como articulos
con aplicaciones especificas, reportes en la web, videos, entrevistas, memorias de congresos, etc., para
entender la tecnologia de los nuevos procesos de inyeccién a presion para su control en la obtencién de
piezas de alta calidad metalurgica

2. Elaborar un documento/reporte que pueda servir como base para una tesina, que cumpla con los
lineamientos establecidos por la Facultad de Quimica de la UNAM.

6) Metodologia

Se realizara de acuerdo a las actividades siguientes:

a) Explicar al alumno(a) la importancia del tema.

b) Explicar al alumno(a) con detalle las diferentes etapas de fundicién convencional en camara fria

c) Identificar las diferencias entre la tecnologia convencional y las tecnologias de Gltima generacion del
proceso de colada a alta presion de aluminio

d) Documentar con publicaciones de los ultimos 15 afios enfocada la evolucion del proceso de colada a
presion.

e) Analizar y discutir los documentos recopilados sobre el tema, identificando las diferencia y ventajas
entre el proceso convencional de HPDC y los desarrollos tecnoldgicos de nueva generacion.
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f) Establecer conclusiones sobre el tema en base a los puntos ¢, d y e.

7) Calendarizacién o cronograma de actividades.

Semana Actividad

12,3

Cumplir con los puntos a, b y ¢ de la metodologia de trabajo.

De ser necesario capacitar al alumno en la busqueda de informacion.
Explicar el contenido que debe tener el reporte del proyecto

Iniciar la recopilacion bibliografica

Establecer el contenido del indice desglosado del reporte escrito del proyecto

4,5,6,7 Elaborar el archivo digital de informacion sobre el tema.

Escribir resimenes y datos relevantes de la informacién recopilada
Discutir con el alumno el contenido de los resiimenes de la informacion analizada

8 Realizar una revision/presentacion preliminar de los avances del documento
escrito

9,10, 11 Revision de los avances del documento escrito y discusion de dudas

12, 13 Correccion del documento por parte del alumno en base a las observaciones del
profesor

14 y15 Tener el documento corregido para la entrega al CAEE, asi como la presentacion

en formato ppt.

8) Comentarios adicionales
En la entrevista se comentard con el (la) alumno(a), si tiene las facilidades y herramientas
digitales/informéticas adecuadas para realizar el proyecto desde casa (computadora, acceso a la red,

etc.).
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